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Las espectroscopias vibracionales Raman ¢ Infrarroja son técnicas no destructivas
de caracterizacion molecular que pueden aportar informaciones muy valiosas en
problemas relacionados con el Patrimonio Histérico Artistico. En el Instituto de
Estructura de la Materia del CSIC se ha establecido el Grupo “Técnicas
Espectroscdpicas en la Conservacion de Patrimonio Artistico” que esta encuadrado en el
Nodo de Fisica de la Red Tematica del CSIC sobre Patrimonio Historico y Cultural,
RTPHC, constituida en Octubre de 2001. Dicho Grupo dispone de varios
espectrometros Raman, un Microscopio Raman Confocal (con posibilidades de
“mapping” e “imaging” recientemente instaladas) y diversos laseres para excitar las
muestras, asi como de un Espectrometro Infrarrojo por Transformada de Fourier, con un
accesorio de reflexion de angulo variable. Todas esta técnicas experimentales, junto con
la dilatada experiencia en espectroscopia vibracional del equipo humano, se han puesto
a disposicion de los distintos grupos de la RTPHC habiéndose llevado a cabo, hasta el
momento, colaboraciones con 8 de los 20 grupos de la Red.

En esta comunicacion se presentan algunos de los resultados obtenidos sobre
diversos materiales de interés en la conservacion y restauracion del Patrimonio
Historico y que incluyen: 1) caracterizacion de pigmentos y aglutinantes en policromias
sobre madera, asi como ¢l efecto sobre los mismos de la limpieza con laseres de distinta
longitud de onda (Ito. Quimica-Fisica, CSIC); 2) seguimiento in situ del proceso de
hidratacion de cementos tratados con productos repelentes del agua (Ito. C.C.E. Torroja,
CSIC; 3) estudio de los procesos de hidrdlisis y polimerizacion de tratamientos
hidrofugantes y consolidantes aplicados sobre piedra natural (Ito. Geologia Econdmica,
CSIC); y 4) diagnostico de emplomados en vidrieras historicas, mediante la
identificacion de los compuestos moleculares formados a partir del plomo original,
como consecuencia de los procesos medioambientales a que se han visto sometidos
(CENIM, CSIC).

Se incluye también un ejemplo de la aplicacion de la Microscopia Raman
Confocal (MRC) al estudio de una vidriera del siglo XVI de la Catedral de Avila, y se
ilustra la utilidad de la técnica SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy), en la
que el Grupo es pionero en Espafia, para el estudio de pigmentos organicos de interés
para el Patrimonio Artistico.
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